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Amroc cementspanplader til gulvkonstruktioner
- gulvelementer med not & fer
- standardformat 625 x 1250 mm*

* andre formater efter aftale

montageretning >
fodliste
yd
~ Dilatationsfuge Amroc gulvelementer
/ VN

Amroc gulvelementer fastgeres
pa traestrger eller -bjeelker med
skruer som vist pa skitsen.

Der skal forbores med bor &
1,5 x skruediameteren.

Indbyrdes skrueafstand er hen-
holdsvis 200 & 100 mm og af-
stand til pladekant min. 20 mm.

Skrueleengde ca. 3 x pladetyk-
kelsen.

Det anbefales at anvendes
skruer med tragtformet hoved
med skaereribber pa bagsiden.

Amroc cementspanplader udmeerker sig ved stor styrke og robusthed kombineret med gode lydisolerende
egenskaber ved anvendelse i forbindelse med lette traeebaserede etageadskillelser ( traebjaelkelag ).*

Til dette formal anvendes normalt Amroc gulvelementer ("eenmands-plader”), som er forsynet med not og
fer pa alle 4 sider.

Amroc gulvelementer er tykkelsesjusteret via dobbeltsidigt slibning til en tykkelsestolerance pa +/- 0,3 mm.
OBS! Pladeoverfladen pa gulvelementerne er ikke beregnet til synlig anvendelse, se venligst naeste side.
Pladeformatet er 625 x 1250 mm. Tykkelserne fremgar af sortimentsskemaet pa nseste side.

Amroc gulvelementer anvendes overvejende som robust undergulv pa treebjeelkelag, men kan ogsa laegges
som "svgmmende gulv” pa massive etagedaek. Ved laegning som "svemmende gulv’ sammenlimes de profi-
lerede pladekanter med en specialkleeber (se naeste side), og der anvendes normalt et underliggende
gulvunderlag for at opna bedst muligt trinlyddeempning og gangkomfort.

Tykkelse og type af gulvunderlaget afhaenger af anvendelsesomradet.

OBS! Ved anvendelse som “svemmende gulv” skal gulvelementerne grundes pa begge sider for at
hindre énsidig fugtoptagelse, som kan medfare fugtbetingede bevaegelser, der kan forarsage skader
pa den faerdige gulvbelaegning. Det anbefales at anvende fabriksgrundede plader eller udfore en
dobbeltsidig grunding pa basis af epoxidharz eller tilsvarende kvalitet.

For alle Amroc-gulvelementer geelder det, at de skal lzegges med min. 10 mm ”luft” mod tilstedende vaegge
og andre bygningsdele. Maksimale feltstarrelser uden dilatationsfuger under tgrre anvendelsesforhold er
10 x 10 m. Feltstarrelser i rum med varierende fugtforhold skal vurderes i den konkrete sammenhaeng.

* Nar Amroc gulvelementerne anvendes som undergulv pa streer eller bjalkelag skal den maximalt tilladelige c/c-afstand
mellem understgatningerne fastlaagges gennem en ingenisrmaessig beregning.

Afhaengig af tilladelig nedbgjning og den aktuelle belastning kan c/c-afstanden fastlaegges efter belastningsskemaerne pa
side 4-7. Skemaerne tilgodeser en sikkerhedsfaktor pa henholdsvis 5 eller 3 og vaerdierne er desuden afhangig af om der er
tale om pladespand over eet eller flere fag.



Amroc cementspanplader til gulvkonstruktioner
- standardgulvelementer med not & fer

Standardformat: 625 x 1250 mm (deekmal) - deekareal ca. 0,78 m?
Tykkelser: 18, 22 & 26 mm (standard) - andre tykkelser efter ordre
Udforelse: tykkelsesjusteret via dobbeltsidig slibning og med not & fer

Gulvelementerne kan leveres med eller uden dobbeltsidig fabriksgrunding. Elementerne er ikke beregnet
til anvendelse med synlig overflade, men som underlag for efterfglgende gulvbelaegning. Ved anvendelse
af tynde gulvbeleegninger spartles over skruehoveder med en flexspartel som anfert pa neeste side.

i i Tekniske data
1 - -
Dicke o a/Stick 7 /Palette a/Palette
: nl:;'n kg'm k'“':“ uck Srick/Palette m {":h . kgl }::Iltttt
1 I
1 g] Tykkelse Vaegt ca. vaegt Antal m?/ palle | ca.vaegt
: @ mm kg / m? kg / stk. | stk./ palle ca. kg / palle
1
[] 22 205 215 25 19.5 550
I
g S, J Y 245 30,0 235 20 15.6 480
_ 26 32,5 254 | 20 15,6 52
- — 1250 —>= 5 ]
28" 35,0 274 20 15,6 555

* efter ordre

Amroc rustikal cementspanplader til gulvkonstruktioner

- gulvelementer af gennemfarvede, slebne plader beregnet til dekorativ feerdig
gulvbekleedning i "fliseformater”.

- elementerne leveres med not og fer

- elementerne kan leveres med slidsteerk, UV-bestandig fabriksudfart gulviak

Amroc rustikal gulvbeklaedning leveres i farverne
koksgra, rad, gul samt natur.

Standardformater er 500 x 500 mm & 600 x 1100 mm.
Andre formater leveres efter naermere aftale.

Rustikal-gulve er kun beregnet til udlaegning som
svgmmende gulv i terre rum, og udlaegningen
foretages pa et trinlyddeempende underlag.

Tykkelse og type af gulvunderlaget afhaenger af
anvendelsesomradet.

De profilerede pladekanter sammenlimes med en
specialkleeber som anfgrt pa neeste side.

Amroc Rustikalgulv som faerdigt gulv i showroom.

Fabriksudfgrt lakering indebaerer en tosidig behandling og lakeringen pa bekleedningens overside opfylder
felgende kriterierer:

o Laktype: UV-bestandig, emissions- & lugtfri

. Lagtykkelse: 150 ym

. Farve: Transparent

o Glans: Silkemat

o Lyseegte: B iht. DIN EN ISO 105-B 02
. Karestolsbrug: Egnet................... iht. DIN EN 425



Tekniske data

De tekniske data for Amroc gulvelementer er de samme som for Amroc cementspanplader i
almindelighed.

Disse data fremgar af databladet HBC INFO 102 "Amroc cementspanplader”

Limtyper til anvendelse i forbindelse med Amroc qgulvelementer

Generelt skal lime som anvendes i forbindelse med gulvelementerne veere alkalifaste og samtidig skal
de af limleverandgren veere anbefalet/godkendt til brug i forbindelse med cementholdige produkter med
en pH-veerdi pa 11-13.

Safremt der udferes fuldt klzbede gulvbelaegninger ovenpa Amroc gulvelementer, som er udlagt
som ”"svemmende gulv”’ pa massivdak skal elementerne forsynes med tosidig fabriksgrunding
eller fer montagen forsynes med en epoxid-harzgrunding (eller tilsvarende), for at imedega en
énsidig fugtindtraangning med deraf folgende fugtbetingede bevagelser og -skader.

Sammenlimning af gulvelementernes pladekanter (ved "svemmende gulv”):

. Under tgrre forhold: Dispersionslim
. Under fugtig forhold: Enkomponent-Polyurethan-lim

Fuldklabning af gulvbelaegninger:

. Kunstharz-dispersionslim

Fuldklabning af parket:

o Kunstharz-dispersionslim

Fuldklaebning af Amroc cementspan mod Amroc cementspan (ekstra pladelag):

. Under tgrre forhold: Dispersionslim eller énkomponent-reaktionsharzlim.
o Under fugtige forhold: Tokomponent-reaktionsharzlim (pa polyurethan— eller Epoxidharzbasis).

Sparteltyper til anvendelse i forbindelse med Amroc gulvelementer:

Generelt skal spartelmasser som anvendes i forbindelse med gulvelementerne veere alkalifaste og
samtidig skal de af spartelleverandgren veere anbefalet/godkendt til brug i forbindelse med
cementholdige produkter med en pH-veerdi pa 11-13.

Spartling over skruehoveder
samt eventuel spartling over pladestad (afheengig af gulvbelaegning)

o Kunstharz / Dispersionsspartelmasse - "Flexspartel” f.eks Thomsit Flexfinish eller lignende

Fuldspartling ved tynde gulvbelagninger

. Elastificerede cementbundne spartel- og afretningsmasser - f.eks Ardur K15 eller lignende
. Kunstharz / Dispersionsspartelmasse - Uzin NC 405 Flexspartel eller lignende.
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E AMROC
{  Baustoffe GmbH
Belastungstabelle AMROC-PANEL |
Baustoffklasse B1, Baustoffklasse A2
Zulassige Flachenlast q (KN/m?)
Zweifeldtrager
Sfache Sicherheit
Bei Anwendung nach DIN 1052, Teil 3
— Holzh&user in Tafelbauweise —
Platten- Stiitzweite L (mm)
dicke d 300 400 500 600
(mm) 4(G ) q(L/300) q(G,) q(L/300) 4G,1) q(L/300) q(G,) q(L/300)
Baustoffklasse B1
Zulassung 7 - 9.1 - 285
16 6,83 54,42 3,84 22,96 2,46 11,76 1,71 6,80
18 8,64 77,49 4.86 32,69 3,11 16,74 2,16 9.69
20 10,67 106,30 6,00 44,84 3,84 22.96 2,67 13,29
22 12,91 141,48 7,26 59,69 4,65 30,56 3,23 17,69
24 15,36 183,68 8,04 77,49 5,93 39,67 3,84 22,96
26 18,03 233,53 10,14 98,52 6,49 50,44 4,51 29,19
28 20,91 291,68 11,76 123,05 7.53 63,00 5,23 36,46
30 24,00 358,75 13,50 151,35 8,64 77.49 6,00 44,84
32 27,31 435,39 15,36 183,68 9,83 94,04 6,83 54,42
Baustoffklasse A2
Zulassung Z - 9.1 - 490
18 7,68 88,56 4,32 37,36 2,76 19,13 1,92 11,07
20 9,48 121,48 3,33 51,25 3,41 26,24 2.3 15,19
22 11,47 161,69 6.45 68,21 4,13 34,93 2,87 20,21
24 13,65 209,92 7,68 88.56 4,92 45,34 3,41 26,24

Die angegebenen q - Werte konnen als Hochstwerte fiir die Nutzlast angesehen werden, da das Bigengewicht der
Platte enthalten ist.

d = Plattendicke

E = Elastizititsmodul
I = Tréigheitsmoment
L = Stitzweite

o = Biegespannung

Ge8ed ) 1,8 N /mm? B1
Spalte q (G,,)) —» q= 1.6 bei G, = 1.6 N /mm? A2

Spalte q (L/300) —— q = % bei maximaler Durchbiegung 1./300




ANMPBRBROC-PANELE
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] AMROC
| Baustoffe GmbH
Belastungstabelle AMROC-PANEL z
Baustoffklasse B1, Baustoffklasse A2
Zulassige Flichenlast g (KN/m?)
Einfeldtrager
Sfache Sicherheit
Bei Anwendung nach DIN 1052, Teil 3
— Holzhiuser in Tafelbauweise —
Platten- Stiitzweite L (mm)
dicke d 300 400 500 600
(mm) Q(Czy) q(L/300) A(Op) q(L/300) q(C) q(L/300) Qo) q(L/300)
Baustoffklasse B1
Zulassung 7 - 9.1 - 285
16 6,83 22,65 3,84 9,56 2,46 4,89 1,71 2,83
18 8,64 32,26 4,86 13,61 3,11 6,97 2,16 4,03
20 10,67 44,25 6,00 18,67 3,84 9,56 2,67 5,53
22 12,91 58.89 7,26 24,85 4,65 12,72 3,23 7,36
24 15,36 76.46 8,64 32,26 5,53 16,52 3,84 9,56
26 18,03 97,21 10,14 41,01 6,49 21,00 4,51 12,15
28 20,91 121,41 11,76 929, 7,53 26,23 5,23 15,18
30 24,00 149,33 13,50 63,00 8,64 32,26 6,00 18,67
32 27,31 181,24 15,36 76,46 9,83 39,15 6,83 22,65
Baustoffklasse A2
Zulassung Z - 9.1 - 490
18 7,68 36,86 432 15,55 2,76 7,96 1,92 4,61
20 9,48 50,57 5,33 21,33 3.41 10,92 2,37 6,32
22 11,47 67,31 6,45 28,39 4,13 14,54 2,87 8,41
24 13,65 87,38 7,68 36,86 4,92 18,87 3,41 10,92

Die angegebenen q - Werte konnen als Hochstwerte fiir die Nutzlast angesehen werden, da das Eigengewicht der
Platte enthalten ist.

d= Platte_n(.i]-(.:ke Ge8ed ) 1.8 N /mm* B1

E= E{ast;z.ltatsmodul Spalte q (0,,) —— q= Fag bei 6, = 1,6 N/mm?A2

I = Triagheitsmoment

L = Stiitzweite Spalte q (L/300) ——= g = —M bei maximaler Durchbiegung 1./300
G = Biegespannung L5+ 300

. .





